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1. Sicherheitshinweise

Der Demonstrationskasten und die darin enthaltenen Einzelteile dirfen nur entsprechend ihrer bestimmungsgemalen
Verwendung eingesetzt werden. Bei unsachgemaRer oder nicht bestimmungsgemaler Verwendung konnen schwere
Verbrennungen auftreten. Der Versuch muss mit Originalequipment und entsprechend der Arbeitsanleitung durchgefiihrt werden.
Der Demonstrationskasten und die darin enthaltenen Einzelteile diirfen nur entsprechend ihrer bestimmungsgeméaRen
Verwendung eingesetzt werden.

Thermit®-Portionen nicht einsetzen, wenn der Beutel beschadigt ist oder bereits gedffnet war. Keine Thermit®-Portionen einsetzen,
die feucht sind oder waren, auch nicht, wenn sie danach getrocknet wurden.

Alle bei dem Versuch verwendeten Teile miissen absolut trocken sein! Die Tiegel dirfen keine Risse oder andere Beschadigungen
aufweisen!

Die Thermit®-Reaktion verlauft stark exotherm.

Die Apparatur muss flr die Vorflihrung auf einer feuerfesten Platte aufgebaut werden. Keine brennbaren Unterlagen verwenden!
Es ist auf einen sicheren Stand der Apparatur zu achten. Wahrend der Vorfiihrung diirfen sich keine brennbaren Gegenstédnde in
naherer Umgebung der Apparatur befinden (ein Abstand von ca. 1 Meter wird empfohlen).

Bei der Thermit®-Reaktion erhitzen sich die Reaktionsprodukte und alle verwendeten Gefile sehr stark (bis ca. 2.500 °C). Wahrend
der Vorflihrung ist mit einer Rauchentwicklung zu rechnen und es kdnnen Funken austreten. Wenn die Tiegel noch Spuren von
Feuchtigkeit enthalten, kann es zu einer unerwiinscht heftigen Reaktion kommen. Die Demonstration des Versuches ist so
durchzufiihren, dass weder Menschen zu Schaden kommen, noch Gegenstande beschadigt werden oder ein Brand entsteht.

Aus diesen Griinden kann es in Abhdngigkeit von den rdumlichen Gegebenheiten ratsam sein, den Versuch im Freien mit
angemessenem Sicherheitsabstand durchzufiihren.

HeiRfllssige Reaktionsprodukte nur mit trockenem Sand abdecken — auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Léschmitteln
behandeln!

2. Einzelteile

(1) Auffangblech (2) Anzindstabchen
(3) Schlackestift (4) Verschlussplatten
(5) Deckel (6) Reaktionstiegel
(7) Tiegelstander (8) Auffangtiegel

(9) Thermit®-Portion (10) Sand
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3. Arbeitsanleitung

i | Vorbereitungen

Reaktions- sowie Auffangtiegel und Deckel mit einem Brenner oder im Trockenschrank trocknen, um Feuchtigkeit auszutreiben.

Trockenen Sand in das Auffangblech schiitten und gleichmaRig verteilen.

Auslaufoffnung des Tiegels mit trockener Verschlussplatte abde
Eine Thermit®-Portion einfiillen.
Deckel auf den Reaktionstiegel legen.

3
1
2
3. Tiegelstander mit getrocknetem Reaktionstiegel in das Auffangblech stellen.
4
5
6
7

cken.

Trockenen Auffangtiegel mittig unter den Reaktionstiegel stellen.

(1) Deckel

(2) Reaktionstiegel

(3) Tiegelstander

(4) Auffangtiegel

(5) Auffangblech

(6) Sand

3.2 Thermit®-Reaktion

Ein Anziindstdbchen am Brenner anstecken und rasch durch das Loch im Deckel in die Thermit®-Portion stecken.

Die Reaktion kann spontan starten und es kdnnen Funken aus dem Loch im Deckel austreten.

Die aluminothermische Reaktion breitet sich nach dieser Initialziindung rasch durch die gesamte Thermit®-Portion aus. Die
Verschlussplatte wird automatisch aufgeschmolzen; der Thermit®-Stahl und die Schlacke flieBen in den Auffangtiegel.

Die Reaktionsprodukte haben eine Temperatur von etwa 2.500 °C.
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3.3 Gewinnung des Regulus

1. Auffangtiegel mit Regulus erkalten lassen (mdglichst auf Raumtemperatur). Nicht unter Wasser abkiihlen!

2. Auffangtiegel umdrehen. Fallt der Regulus nicht heraus, mit einem Hammer leicht auf den Tiegelboden klopfen. Es ist darauf zu
achten, dass der Tiegel nicht beschadigt wird.

3. Falls erforderlich, kann der Regulus unter Wasser abgekihlt werden.

3.4 Abschlussarbeiten

Alle Teile vollig abkihlen lassen. Nicht unter Wasser abkiihlen!

Sand zurickfillen.

Der Reaktionstiegel wird gereinigt, indem die Schlacke aus dem Reaktionstiegel entfernt wird. Dazu leicht mit dem Hammer auf
die aus dem Tiegelloch herausragende Schlacke schlagen. Fiir restliches Heraustreiben den beigefligten Schlackestift benutzen.
Dabei ist darauf zu achten, dass der Reaktionstiegel nicht beschadigt wird.

4. Zur Aufbewahrung aller Teile eignet sich der Styroporkasten. Nur trockene und kalte Teile hineinlegen.
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